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-- TITELTHEMA FUGEN

Noch nicht ausgereift

Silikat-Fugenmortel kdnnen in
Gewerbebetrieben wie Brauereien
Epoxidharz-Mortel ersetzen, vor-
ausgesetzt der ausfiihrende Betrieb
verflgt iber ausreichende Produkt- g
kenntnis und Erfahrung.
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Silikat-Fugenmaortel m Hochwertige Silikatmortel konnen Reaktionsharz-Fugenmortel ersetzen. Aber

die heute angebotenen Produkte der Bauchemie sind in ihrer Verarbeitung, Funktion und im Einsatz-

gebiet noch zu unterschiedlich und teilweise sehr problematisch, sodass ein flachendeckender Einsatz

ohne entsprechende Produktkenntnis und Erfahrung nicht ratsam ist. stephan Bongartz

u Fugenfiiller dienen zum Ver-
schluss der Fugenkammer und
iibernehmen eine Vielzahl von Aufgaben,
die mit denen der Fliese vergleichbar sind:
optische Gestaltung, Widerstand gegen
mechanische und chemische Beanspru-
chungen, Aufnahme von thermischen
Spannungen, Schutz der darunter befind-
lichen Aufbauten und vieles mehr.
Eine besondere Gruppe unter den Fugen-
fullern bilden die Silikat-Fugenmortel
(vergleiche zur Unterteilung der Fugen-
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mortel-Arten den Zusatztext auf Seite
14). Silikatmortel wurden um 1960 von
Hoechst entwickelt und sind in der Vergan-
genheit unter den Begriffen ,,Wasserglas®
oder ,,Feuerfestmortel“ im Sdurebau ein-
gesetzt worden. Hierbei handelt es sich um
Mortel, die unter extremen thermischen
und chemischen Beanspruchungen ein-
gesetzt werden konnen, wie zum Beispiel
in der Keramik- und Glasindustrie. Seit
ungefihr 13 Jahren wird der Silikatmortel
von der Bauchemie mit unterschiedlichen

Systemen und Beanspruchungsprofilen
auch fiir den Wohn- und Gewerbebereich
angeboten (1995 durch Botament, 1999
durch Deitermann und seit 2006 durch
Remmers). Die Bestindigkeiten gegeniiber
Chemikalien und hohen Temperaturen
sind deutlich hoher ausgelegt als bei Sys-
temen auf Zement- oder Reaktionsharz-
basis. Anforderungen an die optische
Gestaltung, Verarbeitbarkeit, Handling,
Abwaschverhalten und so weiter wurden
in der Vergangenheit weniger gestellt.
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Silkatmortel sind schwerer zu verarbeiten als zementare Produkte. Sie weisen insbesondere Besonderheiten im Abwaschverhalten auf.

Genau diese Parameter sind jedoch fiir
den Einsatz in der heutigen Wohn- und
Gewerbekeramik gefragt. Also hat sich
die Bauchemie mit erheblichem Aufwand
dem ,Wasserglas“ angenommen, um dar-
aus ein anwenderfreundliches und bau-
stellengerechtes Produkt zu entwickeln.
Die Zielsetzung dabei war, die technischen
Vorteile von Reaktionsharz-Fugenmor-
teln mit der Anwendungsfreundlichkeit
von mineralischen Fugenmérteln zu ver-
einen. Trotz einer lingeren Entwicklungs-
zeit und zahlreichen Versuchschargen, an
deren Felderprobung wir ausgiebig mit-
gearbeitet haben, wurde letztendlich kein
Weg gefunden, der allen Anforderungen
in einem Produkt gerecht geworden ist.
Folglich wurden im Laufe der Jahre von
verschiedenen Herstellern der Bauchemie
mehrere Produktvarianten entwickelt, die
den unterschiedlichen Anforderungen
nach einer hohen mechanischen und
chemischen Bestdandigkeit und einer aus-
reichenden Bestdndigkeit gegen Wasser
entsprechen.
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Silikatmatrix weist

ausgezeichnete Harte auf

Ein reiner Fugenmortel aus Silikat ist eine
Kombination aus Wasserglaspulver, Was-
serglaslosung, Additiven und Fiillstoffen.
Diese Komponenten bilden eine Silikat-
matrix mit ausgezeichneter Harte sowie
einer hohen abrasiven und chemischen
Bestandigkeit. Zusdtzlich zum reinen Sili-
katmortel gibt es verschiedene Rezepturen
mit unterschiedlichen Zuschldgen, um die
Eigenschaften entsprechend den Anforde-
rungen anzupassen.

Man kann die Silikat-Fugenmortel
generell in drei Stufen unterteilen, deren
Eigenschaften wir in dem Zusatztext auf
Seite 14 zusammengefasst haben. Zusitz-
lich zu den dort genannten Merkmalen
weisen alle silikathaltigen Fugenmortel
folgende Eigenschaften aus:

m Temperaturbestidndigkeit > 500 °C

» keine Kennzeichnungspflicht

= wasserdampfdiffusionsoffen

= Haftzugfestigkeit iiber 3,5 N/mm? (rei-
ne Silikatmortel)

gute Flankenhaftung
n keine Gesundheitsgefahrdung bei der
Verarbeitung
nur graue Farbtone erhéltlich
m schnellere mechanische Belastbarkeit

im Vergleich zu Reaktionsharzen

Die Probleme liegen sowohl beim Sili-
katmortel als auch beim Reaktionsharz-
Fugenmortel in der schweren Verarbeit-
barkeit, insbesondere im Abwaschverhal-
ten und der Restschleierbildung, auf die
wir noch naher eingehen werden. Ein wei-
teres grofles Problem des reinen Silikat-
mortels ist seine unzureichende Bestidn-
digkeit gegen Wasser. Dagegen steht das
kennzeichnungspflichtige Reaktionsharz
im Verdacht, den Korper besonders stark
zu belasten. Hautreaktionen und -krank-
heiten sind bei unsachgeméfier und/oder
héufiger Verarbeitung keine Seltenheit.

Ein weiteres wichtiges Kriterium fir
den Einsatz anorganischer Fugenmaortel
ist die Berticksichtigung der technischen
Empfehlungen der TRGS 540 (Technische
Regeln fiir Gefahrstoffe, herausgegeben
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Fugenmortel — Klassifizierung

Fugenfiiller zum Verfugen von keramischen Beldagen bieten nahezu

alle Hersteller der bauchemischen Industrie in einem riesigen Ange-

bot mit unterschiedlichen Systemen und Eignungen an. Als Regel-

werk dient die EN 13888. In ihr wird unterschieden zwischen:

m EN 13888-CG 1: normale zementhaltige Fugenmortel (Zement/
Sand/Pigmente)

m EN 13888-CG 2: verbesserte zementhaltige Fugenmartel mit hoher
Abriebsbestandigkeit und verringerter Wasseraufnahme

m EN 13888-RG: Reaktionsharz-Fugenmortel

Bei Fugenfiillern unterscheidet man auBerdem generell drei Haupt-

gruppen:

1. Fugenmortel auf Zement- und Mikrozementbasis (Gruppe der an-
organischen Fugenmaortel)

Zu den zementaren Fugenfiillern gehoren alle Produkte auf Zement-

basis — mit und ohne Kunststoffvergiitung. Diese Produkte finden

Einsatz in nahezu allen Bereichen der Wohn- und gewerblichen Kera-

mik.

2. Reaktionsharze auf Epoxid- oder Furanharzbasis (Gruppe der orga-
nischen Fugenmartel)

Fugenfiiller auf Reaktionsharzbasis sind allgemein als ,Epoxi“-Fuge”

bekannt und finden Giberwiegend Einsatz in gewerblichen Bereichen

wie zum Beispiel Kiichen, Laboren, Produktionsstatten sowie

Schwimmbddern und Wellness-Anlagen.

3. Mineralische, silikathaltige- und reine Silikatfugenmortel (Gruppe
der anorganischen Fugenmortel)

Silikathaltige und reine Silikatfugenmartel sind mineralische Fugen-

mortel fiir erhohte mechanische und chemische Beanspruchungen.

Bei ihnen unterscheidet man generell in drei Typen mit unterschied-

Silikat-Fugenmortel — Unterscheidungen

Man kann die Silikat-Fugenmortel generell in drei Stufen unterteilen:
= Fugenmortel mit geringen silikat(@hnlichen) Zusatzen
Vorteile: Leichte und wirtschaftliche Verarbeitung, gute Bestandig-
keit gegentiber Wasser, eine minimale Schleierbildung, keine Kenn-
zeichnungspflicht.

Nachteile: Geringere chemische und mechanische Bestandigkeit.
Einsatzgebiete: Privatbereich (Schwimmbecken, Nassraume, Garage
und so weiter)

= Fugenmortel mit hohem Silikatanteil

Vorteile: Guter Kompromiss aus einer Bestandigkeit gegeniiber Che-
mikalien und Wasser. Verschleif3fest, mechanisch hochbelastbar. Prii-
fungen nach DVGW 270 und 347.

Nachteile: Neigt je nach Fliese erheblich zur Schleierbildung, deutlich
erhohter Aufwand bei Abwaschen, wirtschaftlich vergleichbar mit
der Reaktionsharz-Fuge.

Einsatzgebiete: Gewerblicher Bereich (GroBkiichen, Schwimmbecke-
numgange, Lagerraume, Feuchtraume, Umkleideraume und so wei-
ter)

u Fugenmortel mit reinem Silikatanteil, ohne Zementzusatz
Vorteile: Extreme chemische und mechanische Bestandigkeit. Sehr
verschleif3fest, mechanisch hochstbelastbar.

Nachteile: Schleierbildung bei fast allen Fliesenbeldgen, deutlich er-
hohter Aufwand beim Abwaschen, zusatzlicher Nachwaschgang zur
Schleierentfernung erforderlich. Keine dauerhafte Bestandigkeit ge-
genuliber Wasser. Aufwendige Verarbeitung und deutlich teurer als
Reaktionsharze.

Einsatzgebiete: Gewerblicher Bereich (Bodenbeldge in der che-
mischen und technischen Produktion und Lagerung sowie Batte-

lichen Eignungen.

vom Bundesministerium fiir Arbeit und
der Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt
(BArbBl.). In dieser Richtlinie wird
beschrieben, dass emissionsarme Pro-
dukte bevorzugt einzusetzen sind. Hierzu
zahlen unter anderem Silikatmortel.

Silikat-Fugenmortel haften aggressiv
auf offenporigen Untergriinden
In der Praxis hat sich gezeigt, dass silikat-
haltige Fugenmortel sehr aggressiv auf
offenporigen Untergriinden haften, wie
zum Beispiel auf unglasiertem Feinstein-
zeug, Spaltklinkern, farbigen glasierten
Fliesen und generell auf Feinsteinzeug.
Dieser Schleier ldsst sich nur mit erheb-
lichem chemischen, mechanischen und
finanziellen Aufwand entfernen. Die Ver-
arbeitung von Silikat-Fugenmorteln setzt
daher eine entsprechende Erfahrung und
Routine im Umgang mit hochwertigen
bauchemischen Produkten voraus. Dieses
gilt auch fir die Schleierentfernung.

Im Gegensatz zu Schleierbildungen bei
Reaktionsharzen ist die Schleierbildung
bei Silikat-Fugenmoérteln weniger bekannt.
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Das liegt daran, dass in der Regel nur
wenige hochwertige Silikat-Fugenmértel
eingesetzt werden und der Bekanntheits-
grad innerhalb des Fliesengewerkes
begrenzt ist. Schleierbildungen von Reak-
tionsharz-Fugenmorteln (organisch!) las-
sen sich auch noch nach vielen Tagen pro-
blemlos mit dem von uns entwickelten
»Superclean-EP“ entfernen, wiahrend bei
Fugenmorteln auf Silikatbasis (anorga-
nisch!) schon der Hersteller eine auf den
Fliesenbelag abgestimmte Rezeptur vor-
halten muss, damit dieser nicht angegrif-
fen wird.

Reaktionsharz-Fugenmortel

haben groB3eres Einsatzspektrum
Fugenmortel auf Silikatbasis und Reak-
tionsharze entsprechen dem ,,Stand der
Technik“ und den ,, Anerkannten Regeln
der Technik® Der Einsatz dieser Produkte
richtet sich nach den jeweiligen 6rtlichen
Gegebenheiten und Anforderungen sowie
den Vorgaben des Auftraggebers. Hoch-
wertige Silikatmortel konnen Reaktions-
harz-Fugenmortel ersetzen, wobei ganz

rierdume, Labortische und so weiter)

Schleierbildungen lassen sich bei Fugenmor-
teln auf Silikatbasis nur mit Reinigern entfer-
nen, deren Rezeptur schon der Hersteller auf
den Fliesenbelag abgestimmt hat, damit dieser
nicht angegriffen wird.

klar nach System und Auslobung des Her-
stellers unterschieden werden muss.
Nicht jeder Silikat-Fugenmortel ist fiir
jeden Einsatzfall geeignet. Hier gilt es, die
Herstellerangaben prizise zu befolgen und
sich den Einsatz des jeweiligen Produktes
gegebenenfalls vom Hersteller bestitigen
zu lassen. Nur wenige Verarbeiter sind mit
der Technik und Verarbeitung von hoch-
wertigen Silikaten vertraut. Viele Rekla-
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mationen aus der Anfangszeit der Silikate,
aber auch aktuelle Schadensfille belegen
diese Tatsache. Es ist zu empfehlen, derar-
tige Ausfithrungen von einem geschulten
Fachbetrieb aus dem Bautenschutzbereich
ausfithren zu lassen.

Fugenmortel auf Reaktionsharzbasis
haben insgesamt das groflere Einsatz-
spektrum. Sie sind bestindig gegen eine
Vielzahl von Sduren und Laugen, haben
keinerlei Probleme mit einer dauerhaften
Wasserbelastung und besitzen einen
hohen Bekanntheitsgrad. Die hohen Ver-
arbeitungskosten, die problematische Ver-
arbeitung und das hohe allergene Potenti-
al schrecken viele Auftraggeber von der
Verarbeitung der Reaktionsharz-Fugen-
mortel ab. Ausgebildete und spezialisierte
Fachbetriebe helfen hier weiter.

Wir kennen alle das Problem, dass in
Ausschreibungen hochwertige Produkte
gefordert werden, wie zum Beispiel eine
Verfugung mit Reaktionsharz-Fugenmor-

tel, aber preiswertere, silikathaltige Alter-
nativen als ,gleichwertig® zum Einsatz
kommen. Hier werden von der Verarbei-
terseite — gerade im Objektbereich - oft-
mals ,,Apfel mit Birnen“ verglichen und
Gleichwertigkeiten zu Reaktionsharzen
hergestellt, die in der Praxis nur bedingt
zutreffen. Hochwertige Fugenmortel auf
Silikatbasis konnen im Einzelfall bei rich-
tiger Planung, Verarbeitung und Nutzung
ein sinnvoller Ersatz fiir Reaktionsharze
sein. Ich vertrete die Meinung, dass
Fugenmortel auf Silikatbasis langfristig
auf dem richtigen Weg sind. Die bis heute
angebotenen Produkte der Bauchemie
sind jedoch in ihrer Verarbeitung, Funk-
tion und im Einsatzgebiet noch zu unter-
schiedlich und teilweise sehr problema-
tisch, sodass ein flaichendeckender Ein-
satz ohne entsprechende Produktkenntnis
und Erfahrung nicht ratsam ist. Das mog-
liche Fehlerpotential ist deutlich hoher als
zum Beispiel bei einer ,,Epoxidharz-Fuge®.

Der wirtschaftliche Vorteil, den silikat-
haltige Fugenmortel gegeniiber Reakti-
onsharz-Verfugungen angeblich bieten,
ist bei vergleichbarer Wertigkeit nicht
realisierbar.
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